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PREMESSA  
 
La società Geoprove srl, è stata incaricatada ASL Leccenel mese di Aprile 2024, di effettuare delle indagini strutturali 

eseguite presso Polo Oncologico presidio Ospedaliero Vito Fazzi – Lecce (LE)  

 

I risultati delle prove effettuate sono riportati nei rapporti di prova indicati: 

 

▪ Rapporto di Prova n. 422/24 – indagini strutturali;  

Le prove eseguite sono state iniziate in data15/03/2024 

 

 

Lo Sperimentatore 

(Geom. Alessandro CALORÌ) 
 

 

______________________________ 

Il Direttore del Laboratorio 

(Dott. Ing. Cosimo GRAVILE) 
 

 

_______________________________ 
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OGGETTO DELLA PROVA: STRATIGRAFIE  
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OGGETTO DELLA PROVA: 
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI BARIO E DI SOLFATI IN CAMPIONI DI 
CLS 

 

 
CONTENUTO DI BARIO 

mg/kg 

CONTENUTO DI SOLFATI 

mg/kg 

METODO  
UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 

3020 Man 29 2003 
DM 11/05/92 met. 41 

C1 2342 4520 

C2 843.9 3981 
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UBICAZIONI PROVE  
(S”x”: SAGGIO , C”x”: CAROTAGGI)  
 

 
 

 

 

 

 

 

   


